GUTACHTEN

laboratory report

Beschreibung:

description

Gewicht:
weight

Abmessungen:
measurements

Ergebnis:

result

Untersuchungen:

laboratory tests

Kommentare:
comments

Ein geschliffener, transparenter Smaragd, lose

Smaragd-Schliff, 8-Eck

3,42 cts.

ca. 8,74/9,00 mm, 8-Eck

Hohe ca. 6,18 mm

Natiirlicher Smaragd,

Sehr gute Smaragd-Qualitit in feinem kolumbianischen

Smaragddunkelgriin, (F1)
Siehe auch IGI 1L140701 vom 17. Miirz 2000

Mikroskop:

Lichtbrechungs -
indices:

Max.Doppelbr.:

Spektroskop:

Mineraleinschliisse, Fahnen,

1.576 -

0,007

1.581

Der mittlere Wiederbeschaffungswert an den
Endverbraucher betriigt total ca. €uro 30.000,00
(dreiBBigtausend,-)

Nr. 2025.22295

Fur die richtige Durchfihrung
der obengenannten Untersu-
chungen Ubernimmt die GfD

die versicherte Gewahr nach
MaBgabe der gesetzlichen

Bestimmungen.

Frank - J. Sch

Pforzheim, den 15. November 2025ES Zeichnen flr die Gessellschaft

upp FGG




